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Mittwoch, 23. September 2026

Tagungsprogramm
�nderungen sind dem Veranstalter vorbehalten

ZEIT EHJ Auditorium KUPPELWIESER H�RSAAL

14:00
bis 14:15

Begr��ung

PLENARVORTRAG

14:15
bis 14:45

#3 Exploring Safer and More Effective
Metallographic Techniques for the Preparation
of Ti-Based Alloys

S. Bodner*, A. Gamsj�ger, B. Seligmann,
D. Obersteiner, K. Stoschka

* Montanuniversit�t Leoben

14:45
bis 14:50

PAUSE F�R RAUMWECHSEL

Session: Mikroskopische Charakterisierung von
Werkstoffen

Session: Digitale Bildverarbeitung und quantitative
Gef�geanalyse

14:50
bis 15:10

#35 Digitale Bildkorrelation mit
REM-Aufnahmen - Herausforderungen und
Fallbeispiel

A. Weidner*, H. Biermann
* TU Bergakademie Freiberg, Institut f�r
Werkstofftechnik

#24 Entwicklung quantitativer
Analyseverfahren zur Charakterisierung von
Mikrosegregationen in gedrucktem L718 AMPO

T. Leitner*, K. Leitner, P. Weinfurter
* voestalpine B�HLER Edelstahl GmbH & Co KG

15:10
bis 15:30

#21 Einfluss von erh�hten Kupfergehalten in
einem niedriglegierten, untereutektoiden Stahl
auf die Umwandlungskinetik und
Ausscheidungsbildung

M. Graf*, M. Galler, O. Glushko, D. Ogris, J. Pengg,
R. Schnitzer
* Montanuniversit�t Leoben � CD-Labor Advanced
Steels

#37 In-situ-mechanische Charakterisierung
additiv gefertigter Ti6Al4V-Strukturen: Von der
Mikropr�paration zur Dehnungslokalisierung

P. Seidel*, N. Mu�bach, B. Seiler, K. Winkler, A. Undisz
* TU Chemnitz

15:30
bis 15:50

#39 Mikrostrukturelle Untersuchungen am
mittels PBF-LB/M verarbeiteten
Schnellarbeitsstahl HS6-5-3 (1.3344)

R. Krieg*, C. Holm, M. Mehrbakhsh
* Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe
e.V. FGW

#12 Mineralogie, Petrographie,
Niedertemperaturzerfallsfestigkeit und
Reduzierbarkeit synthetischer Sinterproben mit
und ohne karbonatischem Eisenerz

Z. Simicevic*, J. Eisbacher-Lubensky, H. Mali
* K1-MET GmbH
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* Montanuniversit�t Leoben, Leoben, AT

* TU Bergakademie Freiberg, Institut f�r
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* TU Chemnitz, Chemnitz, DE
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* Linde GmbH Engineering Division Pullach, Pullach, DE
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* Steeltec AG, Emmenbr�cke, CH

(Details auf Seite 23)
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#44 KI- gest � tzes Spark Plasm a Sintering  zur Gef� geopt im ierung von Keram iken

M. Haque* , A. Jabr, J. Keckes, M. M� ller, P. Supancic, R. Berm ejo
*  Montanuniversit � t  Leoben �  Ceram ics

17:55
bis 18:00

#58 Gef� gebasierte Vorhersage der � � � -  und  � � � - Um wand lungen in St � h len

M. St iefel*
*  Universit � t  des Saarlandes

Postersession  � Foyer 1. Stock

Die Autorinnen und Autoren stehen bei ihren Postern f� r Fragen und Diskussion bereit .

18:00 #10 3D- Rekonstrukt ion von L- PBF- gefert ig tem  316L m it tels autom at isierter Serienm eta llogra fie
und com putergest � tzter Segm ent ierung

A. Pfenn ig* , A. Lem iasheuski, B. Ohst- Friedem ann
*  HTW Berlin
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M. Hilt l* , A. Schuster, M. Eder
*  Carl Zeiss Microscopy Gm bH
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#45 Neuerungen in der ISO 4967:2026
Stahl- Reinheitsgradnorm
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*  TUM- MAT
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Postersession � Foyer 1. Stock

Die Autorinnen und Autoren stehen bei ihren Postern f�r Fragen und Diskussion bereit.
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for the most challenging imaging and milling tasks.

• better & faster imaging
• precise end-pointing
• improved field-of-view

*DCV = image deconvolution

for scientific & industrial research

• high precision 6” & 8” stage
• 4 mm coincidence point
• 1.2 nm at 1 keV with DCV*

www.jeol.de

Differenzierung von Fe2B und FeB 
mittels SXES

Stickstoff (N) als Spurenelement in Stahl

Paralleldetektion 
�X�Q�G���K�R�K�H���(�Q�H�U�J�L�H�D�X�Á���|�V�X�Q�J��

Hohe Nachweis-
�H�P�S�À���Q�G�O�L�F�K�N�H�L�W��
für Leicht- & 
Spurenelemente

Borverteilung über den Querschnitt 
�G�H�U���D�X�I���G�H�U���6�W�D�K�O�R�E�H�U�À���l�F�K�H��
gebildeten Boridschicht.

SXES für die Metallographie 

Der Feinschliff für Ihre Werkstoffanalyse

Chemische Zustandsanalyse 
mit dem FEG-REM oder EMPA



24.09
Donnerstag, 24. September 2026

ZEIT EHJ Auditorium KUPPELWIESER H�RSAAL

Preisverleihung

08:30
bis 08:45

BUEHLER Preis

PLENARVORTRAG

08:45
bis 09:15

#53 Rethinking Single-Crystal Creep:
Atomic-Scale TEM Insights into Deformation
Mechanisms

Y. Eggeler*
* Laboratory for Electron Microscopy, Karlsruhe

Institute of Technology

09:15
bis 09:20

PAUSE F�R RAUMWECHSEL

Session: Mikroskopische Charakterisierung von
Werkstoffen

Session: Gef�geuntersuchungen in Qualit�tssicherung
und Schadensanalyse

09:20
bis 09:40

#7 Mikrostrukturelle Charakterisierung eines
IF Stahls: Einfluss von Begleitelementen im
Stahl

S. Pichler*, C. Kickinger, O. Glushko, R. Schnitzer
* Montanuniversit�t Leoben � CD-Labor Advanced
Steels

#1 Cracking of Alloy 625 Bellows due to
SAGBO / Risse in Wellrohrkompensatoren aus
Alloy 625 infolge SAGBO

A. Neidel*, M. Giller, E. Cagliyan, B. Fischer,
T. G�dicke

* Siemens Energy

09:40
bis 10:00

#29 Gef�geevolution beim Kaltwalzprozess
von Aluminium � Vom Blech zur Folie

W. Preuner*
* Constantia Teich GmbH

#19 Geht's noch? Doch!! Erfahrungsbericht
aus Metallographie und Werkstoffpr�fung

K. Reiter*
* Fraunhofer Institut f�r Siliziumtechnologie Itzehoe

10:00
bis 10:20

#30 Spannungsanalyse in
weichmagnetischen Materialien mittels
Kerr-Mikroskopie

C. Doll*, D. Hohs, T. Bernthaler, P. Deeg, D. Goll,
A. Jansche, G. Schneider
* Institut f�r Materialforschung (IMFAA), Aalen,
Deutschland

#4 Zur Bewertung von Kernseigerungen in
Brammen � von der Mannesmann-Richtreihe
zur neuen ISO 21224

M. Krieger*, D. Moll, D. M�ller
* Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH

10:20
bis 10:50

� KAFFEEPAUSE
Foyer

10:50
bis 12:00

Ausstellerpr�sentationen

Gold-Sponsor
Silber-Sponsoren
Bronze-Sponsoren
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Deutschland

#4 Zur Bewertung  von Kernseigerungen in
Bram m en �  von der Mannesm ann- Richt reihe
zur neuen ISO 21224

M. Krieger* , D. Moll, D. M� ller
*  Sa lzg it ter Mannesm ann Forschung Gm bH

10:20
bis 10:50

�  KAFFEEPAUSE
Foyer

10:50
bis 12:00

Ausstellerp r� senta t ionen

Gold- Sponsor

Silber- Sponsoren

Bronze- Sponsoren
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Preisverleihung

08:30
bis 08:45

BUEHLER Preis

PLENARVORTRAG

08:45
bis 09:15

#53 Rethinking  Sing le- Crysta l Creep:
Atom ic- Sca le TEM Insights into Deform at ion
Mechanism s

Y. Eggeler*
*  Labora tory for Electron Microscopy, Karlsruhe

Inst itute of Technology

09:15
bis 09:20

PAUSE F�R RAUMWECHSEL

Session: Mik roskop ische Charak ter isierung  von
Werkstoffen

Session: Gef� geuntersuchungen in  Qua lit � t ssicherung
und Schadensana lyse

09:20
bis 09:40

#7 Mikrost rukturelle Charakterisierung  eines
IF Stahls: Einfluss von Beg leitelem enten im
Stahl

S. Pich ler* , C. Kickinger, O. Glushko, R. Schnitzer
*  Montanuniversit � t  Leoben �  CD- Labor Advanced
Steels

#1 Cracking  of Alloy 625 Bellows due to
SAGBO /  Risse in Wellrohrkom pensatoren aus
Alloy 625 infolge SAGBO

A. Neidel* , M. Giller, E. Cag liyan, B. Fischer,
T. G� d icke

*  Siem ens Energy

09:40
bis 10:00

#29 Gef� geevolut ion beim  Ka ltwa lzprozess
von Alum inium  �  Vom  Blech zur Folie

W. Preuner*
*  Constant ia  Teich Gm bH

#19 Geht 's noch? Doch!! Erfahrungsbericht
aus Meta llographie und  Werkstoffp r� fung
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bis 10:50

�  KAFFEEPAUSE
Foyer

10:50
bis 12:00

Ausstellerp r� senta t ionen

Gold- Sponsor

Silber- Sponsoren

Bronze- Sponsoren

DONNERSTAG, 24. SEPT. 2026 � TEIL 1/3

12:05
bis 12:10

GRUPPENFOTO
Foyer Stiegenaufgang

bis 12:05 Sessionleitung: Ronald Schnitzer,
Montanuniversit�t Leoben, Leoben, AT

Gold-Sponsor � Silber-Sponsoren � Bronze-Sponsoren

Details entnehmen Sie der nachfolgenden Seite

* Laboratory for Electron Microscopy, Karlsruhe
Institute of Technology, Karlsruhe, DE

* Montanuniversit�t Leoben � CD-Labor Advanced
Steels, Leoben, AT

* Constantia Teich GmbH, Weinburg, AT

* Institut f�r Materialforschung (IMFAA), Aalen, Aalen, DE

* Siemens Energy, Berlin, DE

* Fraunhofer Institut f�r Siliziumtechnologie Itzehoe,
Itzehoe, DE

* Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH, Salzgitter,
DE

(Details auf Seite 23)
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12:00
bis 13:15

� MITTAGSPAUSE
Foyer

PLENARVORTRAG

13:15
bis 13:45

#5 �KI und Metallographie � Vom
Grundlagenexperiment zur industriellen
Routine und dar�ber hinaus�

D. Britz*, B. Bachmann, F. M�cklich, M. M�ller,
M. Stiefel

* MECS

13:45
bis 13:50

PAUSE F�R RAUMWECHSEL

Session: KI-Methoden in der Materialographie Session: Gef�geuntersuchungen in Qualit�tssicherung
und Schadensanalyse

13:50
bis 14:10

#13 Verbesserung der
Werkstoffwissenschaftlichen Analyse mit
generischen
Deep-Learning-Segmentierungsmodellen in
ZEN core

M. Kuttge*, T. Bernthaler, A. Choudhary, A. Jansche,
J. Kastanja, M. Lang, K. Rathod, G. Schneider,
M. Volman-Stern
* Carl Zeiss Microscopy GmbH

#27 Durchg�ngige Werkstoffdatenintegration
von der Metallographie bis zur ICME-basierten
Prozessoptimierung

U. Diekmann*, S. Zamberger
* Matplus GmbH

14:10
bis 14:30

#31 Maschinelles Lernen zur
lichtmikroskopischen Qualit�tsbewertung von
Gef�gen recycelter FeNdB-Magnete

A. Jansche*, T. Bernthaler, D. Goll, D. Hohs,
G. Ketzer-Raichle, J. Laukart, J. Nirere, G. Schneider
* Hochschule Aalen

#36 Wasserstoffinduzierte Br�che bei
Schrauben gro�er Abmessungen

H. Hoche*, M. Oechsner
* TU Darmstadt

14:30
bis 14:50

#50 KI-gest�tztes Segmentierungsmodell zur
Detektion Fe-reicher intermetallischer Phasen
in sekund�ren Aluminiumlegierungen

N. Wechner*, P. Dumitraschkewitz, S. Pogatscher,
S. Samberger
* Montanuniversit�t Leoben

#48 Schadensf�lle an Holzbauschrauben
(HBS) - Ursachen und Pr�fung auf H-induzierte
Spannungsrisskorrosion

R. Vallant*, T. Walder, A. Ringhofer, C. Sommitsch
* TU Graz, IMAT

14:50
bis 15:20

� KAFFEEPAUSE
Foyer
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Sessionleitung: Dominik Britz,
Universit�t des Saarlandes, Saarbr�cken, DE Sessionleitung: Katrin Kuhnke,

Speira GmbH, Bonn, DE

* MECS, Saarbr�cken, DE

* Carl Zeiss Microscopy GmbH, M�nchen, DE

* Hochschule Aalen, Aalen, DE

* Montanuniversit�t Leoben, Leoben, AT

* Matplus GmbH, Wuppertal, DE

* TU Darmstadt, Darmstadt, DE

* TU Graz, IMAT, Graz, AT
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Session: Mikroskopische Charakterisierung von
Werkstoffen

Session: Pr�parationstechniken f�r
materialographische Untersuchungen

15:20
bis 15:40

#6 Metallographische Untersuchungen an
hallstattzeitlichen Eisenteilen und

berlegungen zu den Anf�ngen der
Eisenmetallurgie

R. Haubner*, S. Strobl
* TU Wien

#46 Jedes Gef�ge hat seine eigene
Geschichte

H. Cloeren*
* Cloeren Technology GmbH

15:40
bis 16:00

#32 Einfluss unkonventioneller
Sinterverfahren auf das Bruchverhalten von
Keramiken

A. Jabr*, R. Bermejo
* Montanuniversit�t Leoben

#22 Beitrag zur Gef�gekontrastierung und
Fehlererkennung in
FeNdB-Recycling-Magneten mittels
Lichtmikroskopie

G. Ketzer-Raichle*, J. Nirere, T. Bernthaler, D. Goll,
G. Schneider, D. Hohs
* Hochschule Aalen, Institut f�r Materialforschung

16:00
bis 16:20

#49 Comparative Evaluation of Scanning
Electron Microscopy and Micro-Computed
Tomography for Bonded Magnet
Characterization

M. Brun�ko*, I. An�el, L. Ho�ur��ak, A. Kneissl, J. Vajda,
T. �varc
* University of Maribor, Faculty of Mechanical
Engineering

#42 Herausforderungen bei der
metallografischen Pr�paration von gesinterten
metallokeramischen Kompositwerkstoffen mit
MgO f�r die Nanoindentation

A. Compart*, H. Biermann, A. Weidner
* Institut f�r Werkstofftechnik, TU Bergakademie
Freiberg

16:20
bis 16:40

#57 Femtosecond laser structuring of thin film
heaters for 3� thermal conductivity
measurements on wear resistant coatings

C. Hofer*, C. Czettl, M. Pohler, M. Tkadletz
* Montanuniversit�t Leoben

#23 Wie ver�ndert REACH und das gestiegene
Bewusstsein f�r Arbeitssicherheit und
Umweltschutz in Unternehmen das Arbeiten im
Metallographielabor

H. Cloeren*, M. Thies*
* Cloeren Technology GmbH

18:00
bis 21:00

Konferenzdinner im Live Congress Leoben 	 Josef Graf-Gasse 4�6
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Sessionleitung: Andreas Neidel,
Siemens Energy, Berlin, DE

Sessionleitung: Michael Pohl,
Ruhr-Universit�t Bochum, Bochum, DE

R. Bermejo*, A. Jabr

* TU Wien, Wien, AT

* Montanuniversit�t Leoben, Leoben, AT

* University of Maribor, Faculty of Mechanical
Engineering, Maribor, SI

* Montanuniversit�t Leoben, Leoben, AT

* Cloeren Technology GmbH, Erkelenz, DE

* Hochschule Aalen, Institut f�r Materialforschung,
Aalen, DE

* Institut f�r Werkstofftechnik, TU Bergakademie
Freiberg, Freiberg, DE

* Cloeren Technology GmbH, Erkelenz, DE

Details finden Sie auf Seite 21
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PLENARVORTRAG

09:00
bis 09:30

#2 Best of Schadensanalyse an
Turbomaschinen Reloaded � die Highlights
aus 30 Jahren Laborpraxis

A. Neidel*
* Siemens Energy

09:30
bis 09:35

PAUSE F�R RAUMWECHSEL

Session: KI-Methoden in der Materialographie Session: Pr�parationstechniken f�r
materialographische Untersuchungen

09:35
bis 09:55

#26 Entwicklung von KI-gest�tzten
Analyse-Tools f�r die fraktographische
online-Datenbank des AK Fraktographie

D. Bettge*, I. Porohovoj
* BAM

#14 Tiefenaufgel�ste Phasenuntersuchung
von in Wasserstoff- und
Erdgas-Verbrennungsatmosph�re gebildeten
Oxidschichten

K. Krammer*, J. Engel, R. Breyner
* voestalpine Forschungsservicegesellschaft Donawitz
GmbH

09:55
bis 10:15

#20 Machine Learning-gest�tzte Artefakt-
und Einschlussklassifizierung bei der
automatisierten REM/EDX-Messung

R. Musi*, S. Michelic, K. Thiele
* Montanuniversit�t Leoben � Inclusion Metallurgy

#34 Fachausschuss Metallographie und
Mikrostrukturanalyse der ASMET - Chance und
Wandel in der gemeinschaftlichen
Zusammenarbeit

A. Sch�nauer*
* voestalpine Stahl GmbH

10:15
bis 10:35

#25 Automated quantification of carbide
banding in martensitic steel 1.4112 using deep
learning based image analysis inspired on
ASTM E 1268:19 to describe microstructure
homogeneity

D. S�rensen*, T. Bernthaler, A. Choudhary,
C. Metzmacher, A. Morillo, C. Sinz, D. Staudenecker,
F. Trier, M. Weller
* Matworks GmbH

#56 Alternative Zielpr�paration f�r
Atomsondentomographie in polykristallinen
�tzbaren Materialien mittels Femtosekunden
(fs)-Laser und fokussiertem Ionenstrahl

W. Archer*, C. Cui, M. Tkadletz, M. Stadler, R. Schnitzer
* Montanuniversit�t Leoben

10:35
bis 11:00

� KAFFEEPAUSE
Foyer
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D. S� rensen* , T. Berntha ler, A. Choudhary,
C. Metzm acher, A. Morillo, C. Sinz, D. Staudenecker,
F. Trier, M. Weller
*  Matworks Gm bH

#56 Alterna t ive Zielp r� para t ion f� r
Atom sondentom ographie in polykrista llinen
� tzbaren Materia lien m it tels Fem tosekunden
( fs) - Laser und  fokussiertem  Ionenst rahl

W. Archer* , C. Cui, M. Tkad letz, M. Stad ler, R. Schnitzer
*  Montanuniversit � t  Leoben

10:35
bis 11:00

�  KAFFEEPAUSE
Foyer
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Sessionleitung: Timo Bernthaler,
Hochschule Aalen, Aalen, DE Sessionleitung: Michael Tkadletz,

Montanuniversit�t Leoben, Leoben, AT

* Siemens Energy, Berlin, DE

* BAM, Berlin, DE

* Montanuniversit�t Leoben � Inclusion Metallurgy,
Leoben, AT

* Matworks GmbH, Aalen, DE
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11:00
bis 11:20

#28 Einfluss der Bildunsch�rfe auf die
quantitative Gef�geanalyse in der
Lichtmikroskopie und wie KI-Methoden zur
Verbesserung der Bildsch�rfe eine
zuverl�ssige Analyse erm�glichen

P. Krawczyk*, T. Bernthaler, A. Jansche, G. Schneider
* Hochschule Aalen

#54 Tailored femtosecond-laser ramps for
depth-resolved characterization of hard
coatings

M. Tkadletz*, A. Lechner, K. Stoschka, M. Pohler,
C. Czettl
* Montanuniversit�t Leoben � CD-Labor Hartschichten

11:20
bis 11:40

#47 Differentiation of martensite and bainite
in hot work tool steels using EBSD

T. Hoenigmann*, V. Beckmann, D. Brandl, G. Ressel
* Material Center Leoben

#52 A novel approach for film thickness
measurements based on fs-laser generated
ramp structures

M. Schiester*, C. Czettl, M. Pohler, V. Rudelstorfer,
M. Tkadletz
* Montanuniversit�t Leoben

11:40
bis 12:00

#55 Additiv gefertigte Proben �
Halter-Hybride f�r korrelative Zielpr�pation in
der Atomsondentomographie

C. Cui*, L. Fuchs, J. Salansky, J. Braun, V. Goettgens,
L. Kaserer, M. Tkadletz
* Montanuniversit�t Leoben � CD-Labor Hartschichten

PLENARVORTRAG

12:00
bis 12:30

#43 Fr�he Oxidationsstadien chromhaltiger
Legierungen - Ein Br�ckenschlag zwischen
St�hlen und Legierungen mit komplexer
Zusammensetzung

A. Undisz*
* Technische Universit�t Chemnitz

Preisverleihung

12:30
bis 12:40

Struers Best Presentation & Best Poster Award

12:40
bis 12:45

Ank�ndigung n�chste Metallographie Tagung
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bis 12:50

Schlussworte
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*  Materia l Center Leoben

#52 A novel approach for film  th ickness
m easurem ents based on fs- laser genera ted
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Zusam m ensetzung

A. Und isz*
*  Technische Universit � t  Chem nitz

Preisverleihung
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Struers Best  Presenta t ion &  Best  Poster Award
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Ank� nd igung n� chste Meta llographie Tagung
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Session: KI-Methoden in der Materialographie
Sessionleitung: Oleksandr Glushko,
Montanuniversit�t Leoben, Leoben, AT

Session: Pr�parationstechniken f�r
materialographische Untersuchungen
Sessionleitung: Sabine Bodner,
Montanuniversit�t Leoben, Leoben, AT
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Turbom aschinen Reloaded �  d ie Highlights
aus 30 Jahren Laborpraxis

A. Neidel*
*  Siem ens Energy

09:30
bis 09:35

PAUSE F�R RAUMWECHSEL

Session: KI- Methoden in  der Materia lograph ie Session: Pr� para t ionstechn iken f� r
m ater ia lograph ische Untersuchungen

09:35
bis 09:55

#26 Entw icklung  von KI- gest � tzten
Ana lyse- Tools f� r d ie fraktographische
online- Datenbank des AK Fraktographie

D. Bet tge* , I. Porohovoj
*  BAM

#14 Tiefenaufgel� ste Phasenuntersuchung
von in Wasserstoff-  und
Erdgas- Verbrennungsatm osph� re geb ildeten
Oxidschichten

K. Kram m er* , J. Engel, R. Breyner
*  voesta lp ine Forschungsservicegesellscha ft  Donawitz
Gm bH

09:55
bis 10:15

#20 Machine Learning- gest � tzte Artefakt -
und  Einschlussklassifizierung  bei der
autom at isierten REM/ EDX- Messung

R. Musi* , S. Michelic, K. Thiele
*  Montanuniversit � t  Leoben �  Inclusion Meta llurgy

#34 Fachausschuss Meta llographie und
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Wandel in  der gem einschaft lichen
Zusam m enarbeit

A. Sch � nauer*
*  voesta lp ine Stahl Gm bH
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W. Archer* , C. Cui, M. Tkad letz, M. Stad ler, R. Schnitzer
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bis 11:00

�  KAFFEEPAUSE
Foyer

FREITAG, 25. SEPT. 2026 � TEIL 1/2
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* Hochschule Aalen, Aalen, DE

* Material Center Leoben, Leoben, AT

* Technische Universit�t Chemnitz, Chemnitz, DE

* Montanuniversit�t Leoben � CD-Labor Hartschichten,
Leoben, AT

* Montanuniversit�t Leoben, Leoben, AT

* Montanuniversit�t Leoben � CD-Labor Hartschichten,
Leoben, AT

(Details auf Seite 25)
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Präzision 
leicht gemacht
DSX2000  
Digitalmikroskop   

Wir gestalten die Zukunft der digitalen Mikroskopie. 
Die preisgekrönte Digitalmikroskop-Serie DSX2000 
optimiert Ihre Arbeitsabläufe und ermöglicht 
Anwendern jeder Erfahrungsstufe außergewöhnliche 
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MAKE IT EASY
Technovit® LC Xpress

SPALTARME  

PROBEN IN 

90 SEK.

AUFGIESSEN - AUSHÄRTEN - FERTIG 
Kein Anmischen, keine Reste, kein Aufwand1

EINFACH.

2 EINZIGARTIG SCHONENDE FORMULIERUNG 
Ausgewählte Inhaltsstoffe, geruchsfei, bruchsichere 
Flasche, kein Gefahrgut

SICHER.

3 KOMPROMISSLOS WIRTSCHAFTLICH 
Niedrige Kosten, zeitsparend, exzellente Resultate

EFFIZIENT.

kulzer-technik.de/lc-xpress
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Sicherheit und Präzision in der 
Materialographie!

Ob vollautomatische Komplettlösungen zum Schleifen und Polieren 
oder bewährte Geräte und Verbrauchsmaterialien für den gesamten  
materialographischen Präparationsprozess: Struers ist Ihr kompetenter und 
weltweit erfahrener Ansprechpartner.

Mit unseren innovativen Lösungen und der großen Erfahrung unserer 
Applikationsspezialisten stehen wir beratend und unterstützend an der Seite 
unserer Kunden. fahren Sie mehr: 

STRUERS GmbH - Carl-Friedrich-Benz-Str. 5 - 47877 Willich - austria@struers.de
www.struers.com  
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